
Allongement  (%) Force (KN)
0,00 2
0,01 4
0,04 12
0,11 35
0,20 63
0,33 99
0,46 136
0,59 172
0,75 216
0,91 243
1,18 254
1,88 263
2,17 266
2,50 270
2,87 275
3,62 282
4,18 278
4,78 268
5,22 250
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